Verlege- und Pflegehinweise

BETON-TERRASSENPLATTEN

Wir verwenden ausschliellich hochwertige Rohstoffe, die natiir-
lichen Schwankungen unterliegen. Daher sind Farb- und Struktur-
abweichungen nicht vermeidbar. Sie kénnen bei Betonprodukten
fertigungs- und rohstoffbedingt auftreten, auch innerhalb einzelner
Lieferpartien/Nachbestellungen schwanken und sich im Laufe der
Zeit durch Umwelteinfliisse, gebrauchsbedingten Verschleif3 und/
oder Verschmutzungen verandern, ohne dass hierdurch ein Mangel
entsteht. Leichte Maf3toleranzen im Bereich der DIN EN sind pro-
duktionstechnisch méglich und stellen keinen Mangel dar. Druck-
technisch bedingt, konnen die von uns gelieferten Materialien hin-
sichtlich Farbgebung und optischer Wirkung von Abbildungen und
Mustern abweichen. Unsere Artikel werden nach den geltenden DIN
EN-Vorschriften gefertigt und unterliegen dem Giiteschutz, dessen
Mitglied wir sind.

Untermaf (Technisches MaB) und Formate

Samtliche Betonplatten werden im sogenannten Untermaf} herge-
stellt. Das bedeutet, dass die Platten um 3 mm kiirzer sind, als ver-
gleichbare Produkte. Dies hat den enormen Vorteil, dass unter Ein-
haltung der geforderten Mindestfuge von 3 mm, samtliche Formate
unserer Terrassenplatten problemlos miteinander kombinierbar
sind. Sogar unterschiedliche Serien kénnen miteinander kombiniert
werden.

Unsere Terrassenplatten werden durch Folien und Verpackungs-
schniire geschiitzt. Sollten dennoch sichtbare Mangel auftreten,
diirfen diese Produkte nicht eingebaut werden. Die im Vorfeld ent-
standenen Transport- und Verlegekosten werden von uns nicht er-
stattet.

Lagerung

Um Schwitzwasserbildung zu vermeiden, stapeln Sie die Platten
nicht aufeinander, sondern stellen sie aufrecht und verwenden Sie
ggf. die mitgelieferten Kordeln, um Kratzer und Beschadigungen zu
vermeiden. Verwenden Sie keine saugenden Lagen (z.B. Styropor/
Pappe) zwischen den Platten, um alkalische Reaktionen zu verhin-
dern. Schiitzen Sie die Pakete vor Ndsse.

Plattenzuschnitte

Vor dem Schneiden sind die Platten mit klarem Wasser vorzunds-
sen. Nach dem Zuschnitt sind Platten mit klarem Wasser abzuspi-
len, um Riickstdande durch Zementschleier zu verhindern.

Verlegung

Die Ausfiihrung sollte grundsatzlich durch erfahrene Fachunterneh-
men erfolgen. Maf3geblich fiir die Verlegung sind die DIN 18318, DIN
18320 sowie die ZTV-Wegebau.

Jede Platte ist ein Unikat mit unterschiedlichen Farbnuancen. Um ein
gleichmafiges Farbbild zu erreichen, sind bei der Verlegung Platten aus
verschiedenen Paketen willkiirlich zu entnehmen und zu mischen.

Die Verlegung der Platten hat grundsatzlich mit einer Fugenbreite
von mindestens 3 mm zu erfolgen. Wir empfehlen hierzu die Verwen-
dung unserer 3 mm breiten T-Fugenkreuze. Bei der spateren Verfu-
gung mit unserem Fugenmaterial ,,FesteFuge* empfehlen wir die Ver-
wendung unserer wiederverwendbaren 60 mm hohen Fugenkreuze,
da sich diese vor dem Einbringen der ,,FesteFuge® leicht entfernen
lassen.

Eine Verfiillung der Fugen mit Sand oder Asche ist nicht zuldssig,
weil dieses beim Einbringen zu dauerhaften Verfarbungen oder auch
Kratzern an der Plattenoberfldche fiihren kann. Sie sollten die Fugen
als Schattenfuge offen lassen oder mit ,,FesteFuge” einschlammen.
Bei Platten mit dem Oberflachenschutz 1,2 oder 3 ist auch die Ver-
fugung mit einem gewaschenen Natursteinsplitt (1-3 mm) moglich.
Eine Verlegung von Platten ohne Fugenabstande oder mit nur mini-
malen Fugenbreiten unter 3 mm hat zur Folge, dass der Gewahrleis-
tungsanspruch sofort verfallt.

Um Ausblithungen und Verfarbungen durch Staundsse zu vermei-
den, muss Oberflichenwasser unterhalb der Platten immer schnell
abgeleitet werden.

Eine Verlegung auf einem Sandbett kann zu Verfarbungen der Platte
und zu Setzungen innerhalb der Flache fiihren. Zudem darf ein far-
bender oder lehmhaltiger Splitt fiir die Verlegung nicht verwendet
werden.

Achten Sie auf eine ausreichende Dehnfuge zwischen den zu verlegen-
den Platten und den angrenzenden festen Bauteilen, wie Mauern etc.

Verlegung auf Terrassen mit ungebundener / loser Tragschicht

Die Terrassenflache sollte ein Mindestgefdlle von 2 % aufweisen.
Die zu verlegende Flache wird, je nach maximal anzunehmender
Beanspruchung und daraus resultierender Bauklasse, ca. 25 - 35
cm tief ausgekoffert. Hierbei ist auf ein ausreichendes Gefalle der
Tragschichtsohle zu achten! Die Sohle wird mit einem geeigneten
Giitematerial ca. 15 - 20 cm stark aufgefiillt. Die so entstandene
wasserdurchldssige Tragschicht wird ca. alle 20 cm mit Hilfe eines
geeigneten Verdichtungsgerates griindlich verdichtet, um ein spate-
res Setzen der Flache zu vermeiden. Vom Einbau eines sogenannten
Recycling-Schotters raten wir grundsatzlich ab.

Die folgende Ausgleichsschicht gleicht Unebenheiten in der Tragschicht
aus. Hierzu sind die letzten 3 - 5 cm unter den Terrassenplatten mit ge-
waschenem Edelsplitt oder Perlquarzkies anzufiillen und mit einer Leh-
re gefdllegerecht abzuziehen. Anschlieend sind die Terrassenplatten
mittels eines Platten- und/oder Vakuumhebers fluchtgerecht zu verle-
gen und oberflachenbiindig mit einem nicht abfarbenden Gummiham-
mer leicht anzuklopfen, so dass sie vollflachig im Splittbett tragfdhig,
ohne zu kippeln, aufliegen. Hohlrdume unter den Platten konnen spater
zu Setzungen fiihren. Keine Riittelplatte verwenden!

Design aus Stein



Verlegung auf Balkonen oder betonierten Terrassen / betonierter
Tragschicht

Die betonierte Tragschicht muss liber eine ausreichende Entwdsserung
von 2 - 3 % Gefdlle verfiigen und eine ausreichende Anzahlvon Wasser-
ablaufméglichkeiten aufweisen. Wir empfehlen daher grundsatzlich die
Verwendung von geeigneten Drainagematten auf der betonierten Trag-
schicht, um das anfallende Stauwasser schneller ableiten zu konnen.
Bei dieser Verlegart muss grundsatzlich auf die Verwendung von Verle-
gevlies verzichtet werden. Ein Verlegevlies verhindert das Abtrocknen
der Untergrundflache und kann zu spateren Schaden an den Platten-
oberflache fiihren. Auf die Drainagematte wird ein Perlquarzkies oder
ein gewaschener Edelsplitt ca. 2 - 5 cm aufgebracht, auf dem dann die
Terrassenplatten fachgerecht und vollflachig verlegt werden kénnen.

Eine weitere Moglichkeit ist die Verlegung auf hohenverstellbaren
Plattenlagern. In unserem Lieferprogramm finden Sie eine ausrei-
chende Auswahl an Plattenlagern. Die Verlegung auf selbst her-
gestellten Mortelsackchen (z. B. aus Gefrierbeuteln) hat zur Folge,
dass alle Gewédhrleistungsanspriiche verfallen.

Es erfolgt keine Verfugung der Plattenflache, um ein schnelles Ab-
laufen des Regenwassers auf dem Betonbett bzw. auf der Drainage-
matte sicherzustellen.

Verlegung von Terrassenplatten im Mortelbett

Fiir die kraftschliissige Verlegung in Drainage- bzw. Monokornmar-
tel gibt es viele Systemanbieter am Markt. Da diese Verlegart sehr
komplex ist, verweisen wir unbedingt auf die Hinweise der System-
anbieter. Wir raten von dieser Bauweise ab.

Fugenmaterial ,,FesteFuge*

Vor der Verwendung des Materials ,,FesteFuge* ist die Plattenflache
auf Standfestigkeit zu priifen, ein Kippeln der Platten fiihrt zu Fu-
genrissen. Die Flache muss vor dem Verfugen griindlich vorgendsst
werden. Bei der Verwendung von Fugenkreuzen sind diese vor dem
Verfugen zu entfernen. AnschlieBBend ist eine Teilmenge des Mortels
aus dem Gebinde zu entnehmen, auf die nasse Oberflache aufzu-
bringen und mit weichem Wasserstrahl und Hartgummischieber in
die Fugen einzuschlammen. Uberschiissige Mortelreste sind mit ei-
nem Wasserspriihstrahl von der Belagsoberflache zu reinigen, ohne
die Fugen auszuwaschen. Diese Arbeitsschritte wiederholen, bis der
gesamte Mortel verarbeitet wurde.

Anschlieflend ist das restliche Fugenmaterial griindlich mit Wasser
und einem Kokosbesen zu entfernen. Der Quarzsand sollte nicht mit
dem Bindemittel an der Plattenoberflache antrocknen, da dieser nur
schwer entfernbar ist. AbschlieBend sind unbedingt die Fasen an
den Plattenkanten vom Fugenmaterial freizukehren, da eine nicht
freigelegte Fase zu Flankenabrissen fiihren kann.

Wadhrend der ersten 24 Stunden der Trocknungszeit ist die einge-
fugte Flache vor Regen zu schiitzen. Eine detaillierte Verarbeitungs-
erkldrung finden Sie auf unserer Homepage www.mengelkamp.de.

Die Firma Mengelkamp {ibernimmt fiir die Anwendung andere Fu-
gensysteme keine Gewadhrleistung.

Pflege- und Reinigungsmittel

Fiir die entsprechenden Oberflachen bieten wir ein optimal ab-
gestimmtes Pflege- und Reinigungsprogramm an. Weitere Hin-
weise und ausfiihrliche Tipps erhalten Sie auf unserer Homepage
www.mengelkamp.de

Oberflachenschutz 1+2: Hydrophobierung

Betonplatten mit dem Oberflachenschutz 1 bzw. 2 sind werksseitig
mit einer Hydrophobierung bzw. doppelten Hydrophobierung ver-
sehen. Die Oberflachen kdnnen bauseits mit einer Impragnierung
nachbehandelt werden.

Oberflachenschutz 3: Impragnierung

Der imprédgnierte Oberflachenschutz 3 gibt der Plattenoberflache
eine leichte Farbintensitat. Die werkseitig aufgetragene Imprag-
nierung vermindert innerhalb der ersten Monate das Eindringen
von Verschmutzungen. Allerdings sollten Verschmutzungen stets
schnellstmoglich entfernt werden. Die Schutzwirkung der Imprag-
nierung hangt vom Verschmutzungsgrad, der Beanspruchung und
den Umwelteinfliissen ab. Der Einsatz eines Hochdruckreinigers
wird nicht empfohlen, weil die Impragnierung durch den Hochdruck
entfernt wird. Dariiber hinaus fiihrt Aufrauen der Oberflache gene-
rell zu einer schnelleren Verschmutzungsanfalligkeit.

Durch die relativ offene Plattenoberfliche werden Restmengen an
Wasser schneller aufgenommen und wieder abgegeben. Damit er-
hoht sich der Rutschwiderstand. Bitte beachten Sie, dass sich die
Farbintensitat der Platten bei Feuchtigkeitsaufnahme voriiberge-
hend verstarkt.

Oberflachenschutz 4: Versiegelung

Der versiegelte Oberflichenschutz 4 gibt der Plattenoberfldche
eine verstdrkte Farbintensitdt sowie eine seidenmatte Optik. Mit
der wasserabweisenden Versiegelung wird der Pflegeaufwand fiir
lhren Plattenbelag deutlich verringert. Schmutz und Fliissigkeiten
verbleiben lange auf der Oberflache, bevor sie in die Platte eindrin-
gen konnen. Dieser stark verlangsamte Prozess kann der Natur die
Zeit geben, den Schmutz mit natiirlicher Bewitterung abzuwaschen.
Sollten dennoch Schmutzreste auf der Oberflache verbleiben, kon-
nen diese mit warmem Wasser, einem harten Besen oder Schrubber
und einem milden Seifenreiniger gesdubert werden. Hartndckige
Verschmutzungen, wie z. B. durch Bliiten, Lehm, Rasenschnitt, Rot-
wein, Ole, etc. miissen zeitnah entfernt werden. Der Einsatz eines
Hochdruckreinigers wird nicht empfohlen, weil die werkseitige Ver-
siegelung beschadigt werden kann. Dariiber hinaus fiihrt Aufrauen
der Oberflache generell zu einer hoheren Verschmutzungsanfallig-
keit.

Die Oberfldche der versiegelten Terrassenplatten wird nicht vollstan-
dig verschlossen, so dass noch kleine Restmengen an Wasser im Be-
reich der Oberflache aufgenommen und wieder abgegeben werden
kdnnen. Bitte beachten Sie, dass sich die Farbintensitat der Platten
bei Feuchtigkeitsaufnahme voriibergehend verstarkt.
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Verlege- und Pflegehinweise

H Die Oberflachenversiegelung kann durch spitze oder scharfkan-
tige Gegenstdnde beschddigt werden. Wir empfehlen daher, die
FiiBe einer AuBenmdblierung mit Filzgleitern (zugeschnittene
Teppichfliese) zu versehen und im Winter auf das Streuen von
Splitt zu verzichten.

B Beachten Sie bitte, dass die Oberflachen der versiegelten Ter-
rassenplatten zur geringeren Wasseraufnahme neigen und sich
dadurch die Rutschhemmung verringert. Bitte iiberzeugen Sie
sich an den Originalplatten, ob die Oberfldchen fiir Ihren Verwen-
dungszweck ausreichend rutsch- und kratzfest sind.

B Leichte Gebrauchsspuren verringern sich deutlich durch die
natiirliche Bewitterung und der Benutzung der Oberfldchen. Bei
sehr tiefen Kratzern oder Beschadigungen ist eine Nachversiege-
lung bauseits moglich. Dabei ist auf eine vollig saubere, trockene
und staubfreie Plattenoberfldche zu achten, da ansonsten Verun-
reinigungen konserviert werden. Das Auffrischen der Versieglung
erfolgt durch gleichmafiiges Auftragen mit einer Schaumstoffrol-
le. Ein Vorversuch an einer Probeplatte ist unbedingt erforderlich.

Oberflachenschutz 5: Beschichtung

Fiir Platten, die mit dem Oberflachenschutz 5 werkseitig beschich-
tet wurden, ist eine nachtragliche Impragnierung oder Versiegelung
nicht mehr erforderlich. Der anfangliche Oberflachenglanz verrin-
gert sich mit der Einsatzzeit. Zur Sdauberung dieser beschichteten
Platten kénnen haushaltiibliche Hochdruckreiniger mit einem rotie-
renden Flachenreiniger mit max. 100 bar eingesetzt werden. Achten
Sie in diesem Fall jedoch darauf, dass die Fugen nicht beschadigt
werden. Dreckfrdsen mit Lanze fiir den Hochdruckreinigereinsatz
sind nicht zuldssig.

Dank der zwei fest mit dem Stein verbundenen Schutzschichten be-
schrankt sich die Pflege der Platten auf das absolute Minimum. Die
Poren des Betons werden durch die Beschichtung verschlossen, wo-
mit das Eindringen von Schmutz verhindert wird.

M Die hochwertige Oberflachenbeschichtung besitzt einen hohen
Abriebwiderstand. Dennoch kdonnen spitze oder scharfkantige
Gegenstdnde Kratzer verursachen. Wir empfehlen daher, die Fiifle
einer AuBenmdoblierung mit Filzgleitern (zugeschnittene Teppich-
fliese) zu versehen und im Winter auf das Streuen von Splitt zu
verzichten.

M Beachten Sie bitte, dass die Oberflachen der beschichteten Ter-
rassenplatten kein Wasser aufnehmen und sich dadurch die
Rutschhemmung verringert. Bitte {iberzeugen Sie sich an den
Originalplatten, ob die Oberflachen fiir Ihren Verwendungszweck
ausreichend rutsch- und kratzfest sind.

M Oberflachenkratzer sind auf dunklen/schwarzen Terrassenplatten
deutlich sichtbarer als auf helleren Terrassenplatten. Diese opti-
schen Farbirritationen stellen keinen Mangel dar, sie beeintrach-

tigen den positiven Oberflachenschutz nicht. Leichte Gebrauchs-
spuren verringern sich deutlich durch die natiirlicher Bewitterung
und der Nutzung der Oberflache. Bei sehr tiefen Kratzern empfeh-
len wir unser Polish, das hauchdiinn nur auf die Kratzer aufgetra-
gen wird.

Allgemeine Hinweise

Verwenden Sie niemals Staundsse férdernde Gegenstdande (z. B.
KunststofffuBmatten), da Staundsse Hellverfarbungen hervorruft.
Auch Blumenkiibel sollten zur Pflege mit einer durchliiftenden,
unterbrochenen Abstandsflache ausgestattet sein, um alkalisches
Schwitzwasser zu vermeiden.

Verschmutzungen sind kein Reklamationsgrund. Der Pflegeaufwand
einer Platte hangt im Wesentlichen von der Oberflachenbeschaffen-
heit, der Bewitterung und der Nutzung ab. Wir empfehlen mindes-
tens einmal im Jahr (Friihjahr), Ihre Terrassenplatten mit Hilfe von
warmem Seifenwasser oder eines handelsiiblichen milden Moos-
und Griinbelagsreinigers und einem Schrubber zu reinigen. Nach
der Pflegereinigung muss ein griindliches Nachspiilen mit klarem
Wasser erfolgen.

Grundsétzlich sind thermische Unkrautvernichter auf allen Oberfla-
chen zu vermeiden! Zudem sollte auf die Verwendung von Streusalz
komplett verzichtet werden.

GEOCERAMICA®

Mit der GeoCeramica®-Platte haben Sie ein innovatives Produkt aus
der Kombination zweier erprobter Werkstoffe erworben. Die Verle-
gung erfolgt in Anlehnung an die ZTV-Wegebau, ZTV Pflaster-StB, TL
Pflaster-StB, das Merkblatt fiir Flachenbefestigungen mit Pflaster-
decken und Plattenbeldgen Teil 1 (ungebundene Ausfiihrung) der
Forschungsgesellschaft fiir Straten- und Verkehrswesen (FGSV) so-
wie unsere Allgemeinen Geschiaftsbedingungen (siehe Lieferschein-
riickseite). Die Ausfiihrung sollte grundsatzlich durch erfahrene
Fachunternehmen erfolgen.

Bitte achten Sie darauf, dass die Platten beim Abnehmen von der
Palette bzw. bei der Verlegung nicht zerkratzen und Kanten nicht
beschddigt werden. Vermeiden Sie ein Zwischenhandling der Plat-
ten ,,iiber Eck*. Die Platten sind immer mit den Oberseiten zueinan-
der zu lagern. Angelieferte Terrassenplatten sind nach Augenschein
zu priifen. Platten mit optischen Mangeln diirfen nicht verlegt wer-
den!

Einbau

Das Planum ist profilgerecht, eben und tragfahig herzustellen. Aus
bautechnischen Griinden wird die an der Plattenoberflache erfor-
derliche Langs- und Querneigung grundsatzlich an allen Sichtober-
flachen, so auch auf dem Planum, ausgefiihrt. Mindestquerneigung
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1,5 - 2,0 % bei liblicher Nutzungskategorie N1 gemafl ZTV-Wege-
bau, bei wasserempfindlichen Béden 4 %.

Die Tragschicht muss hhengerecht mit mind. 2,5 % Gefalle, lagen-
weise gleichmafig stark sowie eben ohne Locher oder iiberhdhte
Bereiche, eingebaut und ausreichend mit dem Flichenriittler (ca.
300 kg) verdichtet werden. Um eine Erosion der Schichten des
Oberbaues zu verhindern, muss das Korngeriist der Tragschicht
gegeniiber der Bettung und dem Unterbau/Untergrund bzw. der
Frostschutzschicht aufeinander abgestimmt sein (Filterstabilitat
der Schichten). Die notwendige Dicke der Tragschicht ergibt sich
aus der Nutzung. Fiir Terrassen und begangene Wege reichen in der
Regel ca. 15-20 cm aus.

Es ist ausschliefilich wasserdurchldssiges Material mit wenig Fein-
anteilen einzubauen. Fiir die Tragschicht sind ungebundene, natiir-
liche Materialen mit weniger als 20 % Anteilen an Korn < 2,0 und
hochsten fiinf Masseprozent Feinanteil unter 0,063 mm Korngréf3e
zu verwenden. Der kf-Wert muss mind. 5,4 x10° m/s betragen. Gut
geeignet sind Mineralgemische 0/45 mm oder 0/32 mm mit vorge-
nannten Merkmalen.

Bettung

Die 3-5 cm dicke Bettung wird aus kornabgestuftem, ungebunde-
nem Mineralstoffgemisch filterstabil gegeniiber der Tragschicht
hergestellt, empfohlen werden gut durchldssige Gesteinskérnun-
gen 0/4 oder 0/5. Verwenden Sie nur hochwertige Kérnungsgemi-
sche (Kalkstein ist hier ungeeignet), die die Anforderungen der TL
Pflaster-StB erfiillen. Um farbliche Beeintrachtigungen der Plat-
ten zu vermeiden, darf kein fairbendes Bettungsmaterial (z. B. mit
Lehm) verwendet werden. Achten Sie auch bei Erstellung der Bet-
tung auf Einhaltung einer ausreichenden Neigung (> 1,5 %) zur Ent-
wadsserung.

Verlegung

Wir empfehlen das Rastermaf durch Auslegen zu bestimmen und
technisch bedingte Maf3toleranzen einzubeziehen. Notwendige
Schnitte der Passplatte sind immer nass auszufiihren. Entfernen
Sie den entstehenden Schneidstaub schnell mit sauberem Wasser
und einer Biirste. Die GeoCeramica® mittels eines Platten- und/oder
Vakuumhebers fluchtgerecht verlegen und oberflachenbiindig mit
einem nicht abfarbenden Gummihammer leicht anklopfen, sodass
sie vollflachig im Splittbett tragfdhig, ohne kippeln, aufliegen.
Grundsatzlich werden Terrassenplatten nicht mit einer Riittelplatte
bearbeitet! Mischen Sie die Platten aus verschiedenen Paketen, um
eine harmonische Oberflaichenwirkung zu erzielen.

Fugen

Zur Vermeidung von Kantenabplatzungen ist eine Fugenbreite von
3 - 5 mm einzuhalten, sofern Sie die Verfugung mit ungebundenem
Fugenfiillstoff, z. B. gewaschenem, trockenem Quarzsand 0,2 - 2,0 mm
ausfithren mochten.

Halten Sie eine Mindestfugenbreite von 5 - 6 mm ein, wenn Sie un-
seren gebundenen Spezialmortel (FesteFuge) verwenden. So stellen

Sie eine dauerhafte Funktion sicher. Als Hilfsmittel empfehlen wir
Ilhnen unsere stabilen 6 mm Fugenkreuze, die Sie einfach von oben
zwischen die Platten legen. Entfernen Sie diese vor der Verfugung
wieder, so konnen Sie gegebenenfalls vorhandene, kleine Mafito-
leranzen der Keramik vermitteln. Beachten Sie die Verarbeitungs-
anleitung des Fugenmartels.

Verlegung auf Plattenlagern

Hierbei erfolgt keine Verfugung der Plattenflache, um ein schnelles
Ablaufen des Regenwassers auf dem Betonbett bzw. auf der Drai-
nagematte sicherzustellen. Verschiedene Hersteller bieten unter-
schiedliche Systeme zur Herstellung von Plattenflachen auf Stelzla-
gern an. Jedes System ist herstellerspezifisch, die entsprechenden
Verlegevorschriften sind beim Produzenten zu erfragen. Da die Fu-
gen bei solchen Systemen offen bleiben, liegt die Entwdsserungs-
ebene in Fuhdhe der Stelzen. Das Niederschlagswasser muss aus
dieser Ebene frei abflieBen bzw. versickern kdonnen. Diese gilt bei-
spielsweise auch fiir Schlagregenbereiche unter {iberdachten Bal-
konen.

Verlegung von Terrassenplatten im Mortelbett

Die starre Verlegung von Platten fiir den AuBenbereich in Mortel ist
problematisch und stellt eine Sonderbauweise dar. Wir raten von
dieser Bauweise ab. In der Praxis haben sich dichte Mortel nicht be-
wadhrt und als schadensanfallig herausgestellt. Die Gefahren dabei
sind das Hochfrieren der Platten, Beschddigungen durch Tempera-
turausdehnungen usw. Solche Flachen kénnen meist nur durch sehr
erfahrene Fachunternehmen dauerhaft hergestellt werden. Rekla-
mationen aufgrund von Verarbeitungsfehlern konnen wir nicht an-
erkennen.

Pflege

Der Pflegeaufwand einer Platte hdangt im Wesentlichen von der
Oberflachenbeschaffenheit, der Bewitterung und der Nutzung
ab. Unsere Empfehlung: Reinigen Sie lhre Terrassenplatten min-
destens einmal im Jahr (Friihjahr), mit Hilfe eines Schrubbers und
warmem Seifenwasser oder einem handelsiiblichen milden Moos-
und Griinbelagreiniger. AnschlieBend griindlich mit klarem Wasser
nachspiilen. Unsere Platten haben eine hochwertige Oberflache
mit einem hohen Frost-Tausalz-Widerstand, daher kann Streu- und
Tausalz eingesetzt werden.

Grundsatzlich ist der Einsatz eines rotierenden Flachenreinigers fiir
die GeoCeramica® maglich. Achten Sie bei Anwendung jedoch dar-
auf, dass die Fugen nicht beschddigt werden.

Verschmutzungen sind kein Reklamationsgrund. Grundsatzlich sind
thermische Unkrautvernichter auf allen Oberflachen zu vermeiden!

Stand: 01.01.2018
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